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Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorujacego wykonanie prac
spawalniczych oraz badania RTG spoin

A. Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorujacego wykonanie prac spawalniczych:

Wymagania dotyczace procesu spawania zawieraja normy PN-EN 13480-4 oraz PN-EN
13941.

Spawacze, wykonujgcy spawanie rurociggéw powinni posiada¢ kwalifikacje zgodnie znormag
miedzynarodowg PN-EN 287-1:2011 — ,,Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie — Czgs¢ 1:
Stale”, uprawniajace do stosowania danych metod spawania, grup materialéw, zakresu $rednic
i metod spawania.

Spawacze obslugujacy mechaniczne i zautomatyzowane urzadzenia do spawania muszg posiadac
kwalifikacje zgodnie z norma PN- EN 1418 : 2000.

Personel nadzorujacy wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za wszystkie prace
spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mie¢ kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 14731,
odpowiednio do danych wymagan jakosciowych okreslonych w grupie norm PN-EN ISO 3834.

Metody spawania musza by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-
1, PN-EN ISO 15609-2.

B. Wymagania dla badan RTG:

1. Badania radiograficzne nalezy wykona¢ dla 100% spoin.
Kontrola radiograficzna winna by¢ przeprowadzana wg wymagan normy PN-EN 13480-
5:2012 Rurociagi przemystowe metalowe Czgs¢ 5: Kontrola i badania (poziom jakosci zgodnie
znormq EN ISO 5817:2007 poziom C, co odpowiada poziomowi akceptacji zgodnie z normq
EN 12517 — poziom akceptacji 2).

2. Laboratorium, z ktérego bedzie korzystal Wykonawca wykonujac badania spoin, musi
posiada¢ udokumentowane uznanie Urz¢du Dozoru Technicznego, spelniajace kryteria
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

3. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu sprawozdanie z badan radiograficznych zawierajace
minimum;:
- wykaz spoin wraz z ocena badan radiograficznych,
- schemat zawierajacy badane spoiny zgodny z wykazem spoin,
Wzér wykazu spoin oraz schemat nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym orz uzyskaé jego
aprobate.
- radiogramy w wersji cyfrowej na ptycie CD lub DVD lub w postaci klisz (blon).

W/w dokumenty beda integralng czescia protokolu odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia.



